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0. Allgemeine Anwendungsregeln und Erlduterungen
0.1 Anwendungsregeln:
1. Grundsitzlich sind alle verwendeten Bauprodukte / Erzeugnisse der im Kriterium genannten Kategorien hinsichtlich Produktnahme, Hersteller, Menge und Einsatzort zu dokumentieren. Dartiber
hinaus gelten die Dokumentationsregeln des in Bezug genommenen registrierten Zertifizierungssystems.
Im Rahmen der Einfiithrungsphase des QNG sind nur die Produkte / Erzeugnisse / Stoffe zu bewerten, die Vor-Ort verarbeitet oder eingebaut werden.
Gebdude konnen nur bewertet werden, wenn der Ausbau auch vollstindig erfolgt ist. Selbstausbauklauseln reichen fiir die Nachweisfithrung nicht aus.

Ab einer Verarbeitungsmengen von >10 m?, 1 Stiick oder ab einer Lange von 1 Meter ist im Regelfall eine Bewertung aller in der Anforderungsliste aufgefiihrten Bauprodukte durchzufiihren.

FARE ol o

Die Gesamtmenge aller bewerteten Bauprodukte / Erzeugnisse muss mindestens 90 % der in den jeweiligen Kategorien 2 bis 13 erfassten Mengen entsprechen. Die erreichte Abbildungstiefe ist je
Kategorie zu ermitteln und darzustellen.

6. Ausnahmeregelungen: Ist aus technischen oder funktionalen Griinden (d. h. in Ermangelung eines funktional gleichwertigen Produktes oder einer Konstruktionsalternative, welche die Anforderungen
erfiillt), eine der genannten Produktanforderungen nicht umsetzbar, werden Ausnahmen von den Anforderungen zugelassen. Die Abweichung von den Anforderungen muss unter Angabe des
Produktes, der technischen Anwendung und der eingesetzten Menge dokumentiert, mit der Zertifizierungsstelle abgestimmt und begriindet werden. Produktausnahmen aus rein dsthetischen Griinden
fallen nicht unter die Ausnahmeregelung.

0.2 Informationsquelle: Das Kriterium "Risiken fiir die lokale Umwelt" basiert im wesentlichen auf dem mittleren Qualititsniveau des Systemsteckbriefs 1.1.6 des BNB (www.bnb-nachhaltigesbauen.de). Fiir die
Anwendungsstufe QNG PLUS wurden Anpassungen an einzelne Anforderungen vorgenommen.
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0.3 Legende:

Abkiirzungen

abZ allgemeine bauaufsichtliche Zulassung

AfPS GS Ausschuss fiir Produktionssicherheit (AfPS) gepriifte Sicherheit (GS)-Spezifikation

AgBB-Schema Bewertungsschema v. a. fiir VOC aus Bauprodukten des Ausschuss zur gesundheitlichenBewertung von Bauprodukten
BaP Benzo(a)pyren (persistenter organischer Schadstoff)

CMR Carcinogenic, Mutagenic or Toxic for Reproduction - krebserzeugende, erbgutverandernde oder fruchtschadigende Stoffe
DE-ZU Umweltzeichen BLAUER ENGEL der Bundesregierung

EMICODE Giitesiegel der Gemeinschaft Emissionskontrollierte Verlegewerkstoffe, Klebstoffe und Bauprodukte e.V.
ELF Gilitezeichen fiir emissionsarm, losemittel- und weichmacherfreie Innenfarben

EP Epoxidharz

GISCODE Gefahrstoff-Informations-System-Code der Berufsgenossenschaften der Bauwirtschaft (BG Bau)

GUT Produktpass fiir textile Bodenbeldge der Gemeinschaft umweltfreundlicher Teppichboden e.V.

LPH Leistungsphasen nach der Honorarordnung fiir Architekten und Ingenieure (HOAI)

MS-Polymer silanmodifiziertes Polymer auf Polyetherbasis

MVV TB Muster-Verwaltungsvorschrift technischer Baubestimmungen

NDB Nachhaltigkeitsdatenblatt

PAK Polyzyklische Aromatische Kohlenwasserstoffe

PBB Polybromierte Biphenyle (Flammschutzmittel)

PBDE Polybromierte Diphenylether (Flammschutzmittel)

PMMA Polymethylmethacrylat (thermoplastisches Polymer)

POP-VO Verordnung iiber persistente organisch Stoffe ((EG) Nr. 850/2004)

PU Polyurethan

REACH Registration, Evaluation, Authorisation of Chemicals (Registrierung, Bewertung und Zulassung von Chemikalien)
SDB Sicherheitsdatenblatt

SMP silanmodifiziertes Polymer

SVHC Substance of Very High Concern (Besonders Besorgniserregende Stoffe)

TCEP Tris(2-chlorethyl)phosphat (Flammschutzmittel und Weichmacher)

TD Technisches Datenblatt

TRGS Technische Regeln fiir Gefahrstoffe

VdL Verband der deutschen Lack- und Druckfarbenindustrie e.V.

voC Volatile Organic Compounds (Fliichtige organische Verbindungen)
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In Bezug genommene Regelwerke

517/2014/EU
528/2012/EG
1907/2006/EG

1272/2008/EG

2004/42/EG

2015/863/EU

AfPS GS 2019:01
ChemVerbotsV
DE-UZ 76

DE-UZ 102

DE-UZ 128

DE-UZ 132

DIN CEN/TS 16637-2
GEV-EMICODE
DIN EN ISO 12944
GISCODE
Montrealer Protokoll
MVV TB

POP-VO

TRGS 552
TRGS 610
VdL-Richtlinie 01

Version 1.3

F-Gase-Verordnung: Verordnung (EU) Nr. 517/2014 iiber fluorierte Treibhausgase

Biozid-Verordnung: Verordnung (EU) Nr. 528/2012 vom 22. Mai 2012 iiber die Bereit-stellung auf dem Markt und die Verwendung von Biozidprodukten

REACH-Verordnung: Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 vom 18.12.2006 zur Registrie-rung, Bewertung, Zulassung und Beschriankung chemischer Stoffe, REACH-Kandidatenliste sowie Anhang
XIV und XVII

CLP-Verordnung: Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 vom 16.12.2008 iiber die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen und Gemischen; Einstufungs- und Kennzeichungsverzeichnis
fiir geféhrliche Stoffe bei der Europdischen Chemikalienagentur, insbesondere Anhang VI - einschlielich Anpassungsverordnungen

Decopaint-Richtlinie: Richtlinie 2004/42/EG vom 21. April 2004 iiber die Begrenzung der Emissionen fliichtiger organischer Verbindungen aufgrund der Verwendung orga-nischer Losemittel in
bestimmten Farben und Lacken und in Produkten der Fahrzeug-reparaturlackierung

RoHS-Richtlinie II: Richtlinie 2011/65/EU vom 8. Juni 2011 zur Beschrénkung der Verwendung bestimmter geféhrlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeréten sowie Fortschreibung 2015/863/EU
vom 31. Mérz 2015

GS-Spezifikation "Priifung und Bewertung von Polyzyklischen Aromatischen Kohlenwasserstoffen (PAK) bei der Zuerkennung des GS-Zeichens" des Ausschusses fiir Produktsicherheit (AfPS)
Nationale Chemikalien-Verbotsverordnung: Verordnung iiber Verbote und Beschriankungen des Inverkehrbringens und iiber die Abgabe bestimmter Stoffe, Gemische und Erzeugnisse nach dem
Umweltzeichen Blauer Engel: Emissionsarme plattenférmige Werkstoffe

Umweltzeichen Blauer Engel: Emissionsarme Innenwandfarben

Umweltzeichen Blauer Engel: Emissionsarme textile Bodenbeldge

Umweltzeichen Blauer Engel:Emissionsarme Warmeddmmstoffe und Unterdecken

Technische Spezifikation: Bauprodukte - Bewertung der Freisetzung von geféhrlichen Stoffen - Teil 2: Horizontale dynamische Oberflichenauslaugpriifung

GEV-EMICODE (Gemeinschaft emissionskontrollierter Verlegewerkstoffe, Klebstoffe und Bauprodukte), https://www.emicode.com/gev/

Internationale Norm: Beschichtungsstoffe - Korrosionsschutz von Stahlbauten durch Beschichtungssysteme - Teil 1 bis Teil 9

Gefahrstoff-Informations-System-Code der Berufsgenossenschaften der Bauwirtschaft (BG Bau)

Montreal Protocol on Substances that Deplete the Ozone Layer

Deutschen Instituts fiir Bautechnik (DIBt): Muster-Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen (MVV TB) und deren Umsetzung in den Bundeslédndern

POP-Verordnung: Verordnung (EG) Nr. 850/2004 vom 29. April 2004 iiber persistente organische Schadstoffe und zur Anderung der Richtlinie 79/117/EWG; neugefasst in der Verordnung (EU)
2019/1021 vom 20. Juni 2019

Technische Regeln fiir Gefahrstoffe: Krebserzeugende N-Nitrosamine der Kat 1A und 1B

Technische Regeln fiir Gefahrstoffe: Ersatzstoffe und Ersatzverfahren fiir stark 16semittelhaltige Vorstriche und Klebstoffe fiir den Bodenbereich

Richtlinie zur Deklaration von Lacken, Farben, Lasuren, Putzen,Spachtelmassen, Grundbeschichtungsstoffen, und verwandten Produkten, Mai 2019 des Verbands der deutschen Lack- und
Druckfarbenindustrie e.V.
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Weitere Regelwerke
AMEYV Kiilte 2017 Empfehlung fiir die Planung, Ausfiihrung und Betrieb von Kilteanlagen fiir 6ffentliche Gebdude, Arbeitskreis Maschinen- und Elektrotechnik staatlicher und kommunaler Verwaltungen (AMEV)
DIN 68800-2 Nationale Norm: Holzschutz - Teil 2: Vorbeugende bauliche Mainahmen im Hochbau
DIN 68800-3 Nationale Norm: Holzschutz - Teil 3: Vorbeugender Schutz von Holz mit Holzschutzmitteln
DIN EN 350 Nationale Norm: Dauerhaftigkeit von Holz und Holzprodukten - Priifung und Klassifizierung der Dauerhaftigkeit von Holz und Holzprodukten gegen biologischen Angriff
RAL-Giitezeichen Label der Giitegemeinschaft Mineralwolle e. V

"Erzeugnisse aus Mineralwolle"

UBA 17/05 Leitfaden fiir das Bauwesen — Reduktion von Schwermetalleintragen aus dem Bauwesen in die Umwelt. UBA-Texte 17/05, Umweltbundesamt, Dessau

0.4 Anderungen zur Vorversion:

Datum Abschnitt Anderung
24.02.2023 alle Anderung der Versionsnummer
0.1 Anwendungsregeln: vorgezogen (vorher 0.2) und Punkt 4 spezifiziert
0.2 Informationsquelle: Bezug zu BNB 1.1.6: mittleres Qualitdtsniveau
0.3 Legende: vorher "0.1 Begriffe ": Erweitert um Abschnitte "Abkiirzungen", In Bezug genommene Regelwerke" (beziiglich der Anfoderungsliste und "Weitere Regelwerke" erganzt
0.4 Fuflnoten zur Anpassung und Erweiterung entsprechend der Anderungen in der Anforderungsliste (ab Seite A1)
Anforderungsliste:
0.5 Information zu den Die Auflistung der Einzelverbindungsgruppen mit besonders besorgniserregenden Eigenschaften ist entfallen, da die in Frage kommenden Einzelverbindungen jetzt
Einzelverbindungen: direkt in der Anforderungsliste (ab Seite A1) benannt sind.
Anforderungsliste: Anpassungen und Erginzungen in der "Ubersichtstabelle aller Qualititsanforderungen an die Schadstoffvermeidung in Baumaterialien" :

(ab Seite 5)

- Anpassung und Neustrukturierung der relevanten Bauproduktgruppen mit Reduzierung der entsprechenden Spalten. In der ersten Spalte
stehen die relevanten Bauteile oder Bauproduktgruppen. In der zweiten Spalte werden die nachzuweisenden Bauprodukte aufgefiihrt. Die
nachzuweisenden Baumaterialien sind jetzt ausfiihrlich und méglichst vollstédndig benannt.

- Ergidnzung der Spalte "Betrachtete Stoffe" u. a. um einzelne besondere besorgniserregende Stoffe und andere Gefahrstoffe bzw. -gruppen

- Ergéinzung der Spalte "Regelwerk / Bezugsnorm"

- Ergidnzung gesetzlicher Anforderungen gemd MVV TB insbesondere fiir die in der Anforderungsliste adressierten emissionsrelevanten
Bauprodukte

- Anpassungen von Anforderungen aufgrund verschérfter Stoffkennzeichnungen im Chemikalienrecht, verédnderten Mafligaben von
Umweltlabels, Verdnderungen chemikalienrechtlicher Regelungen sowie der aktuellen Marktverfiigbarkeit

- Ergdnzung und Aktualisierung der geeigneten Nachweise
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Ubersichtstabelle aller Qualititsanforderungen an die Schadstoffvermeidung in Baumaterialien

;;s[} Bauproduktgruppe N de Bauprodukt: | Betsl‘z)c:rlzete | Regelwerk/ Bezugsnorm | QNS—lAnforo'l‘evl;l:nge‘njan die Nachweisdokumente »
1. Ubergreifende Anforderungen
- . I . . Gemische: SDB
1.1 Ubergreif ende Anforderung fiir die Giite Alle in der Kriterienmatrix aufgefiihrten Bauprodukte SVHC 1907/2006/EG Produkidokumentation und Deklaration Erzeugnisse:Herstellererkldrung,
des Gebaudes enhaltenener SVHC > 0,10 % e
REACH-Konformititspriifung
2. Bodenbeliige
VOC / Emissionen / . .
gefiihrliche Stoffe / MVV TB/ DE-UZ 128 ag(x;:;:l"gﬁ‘jgf;e?c;f;;egﬂz
2.1 Textile Bodenbeldge Alle textilen Bodenbeldge Polyzyklische Aromatische GUT/ oder nd Blauer Engel. Herstellererkldrun
Kohlenwasserstoffe (PAK) / DE-UZ 128 GUT-Label b U 8¢, 8
Biozide zu Inhaltsstoffen
Einhaltung AgBB-Schema Bd
Kautschukbeliige ” *:
VOC / Emissionen / MVV TB / krebserzeugende Nitrosamine D,
. . Alle Bodenbeldge aus gefidhrliche Stoffe / <0,011 mg/kg oder <0,0002 mg/m3 freiwilliger Nachweis durch ETA
2.2 S:}Sltrl::}zili ?ietslb:::iee auch Kautschuk, Polyolefine, Kork, Linoleum, PUR und PVC (Vinyl) — Polyzyklische Aromatische :;SSG?; (;?(9) 1(? 1/ / - oder Gutachten geméB MVV TB D 3
8oy in Innenrdumen inkl. Technikraumen (Elektro, EDV) Kohlenwasserstoffe (PAK) / 1907/2006 /E G PV'C-Bode'nbelage: d), Herstellererkldrung zu
SVHC / Schwermetalle reproduktloils(;ol)((;s;he Phthalate Inhaltsstoffen
— s 0
keine Zinn-, Cadmium- und
Bleistabilisatoren ©
TD
o Einhaltung AgBB-Schema ¢ - "
Mehrschlch:uges Holzparkett,“ Alle mehrschichtigen Bodenbeldge aus Holz/Holzwerkstoffen, VOC / Emissionen / fretwilliger Nachw.c.sls durch ETA
2.3 Bambusbeldge und Bodenbelage auf o) i R . R o MVV TB N b)d). oder Gutachten gemdl MVV TB D 3
N Bambus® und Laminaten inkl. der werkseitigen Beschichtungen gefahrliche Stoffe Geréduchertes Holz ™™ &) s
Holzwerkstoff-Tragerplatten . Herstellererklédrung zu
Ammoniakygg < 0,10 mg/m® ” &
284 =T Inhaltsstoffen
Einhaltung AgBB-Schema *”
VOC / Emissionen / )
ihrli Gummi/Kautschuk ”*: D,
y " Verlege- und Ddmmplatten unter Bodenbeldgen zum Zwecke des gefa}}rllche Stoffe/ MVV TB/ A au’se 0 .
2.4 Verlegeunterlagen fiir Bodenbeldge Wiirme- und Trittschallschutzes Polyzyklische Aromatische AFPS GS 2019:01 PAK < 50,0 mg/kg, abZ ", Herstellererklirung zu
Kohlenwasserstoffe (PAK) / : BaP < 5,0 mg/kg und Inhaltsstoffen
Nitrosamine krebserzeugende Nitrosamine
<0,011 mg/kg oder < 0,0002 mg/m’
3. Verlegewerkstoffe
) ) o EMICODE EC 1
. Verlegewerkstoffe fiir textile, clastische g‘]run(;ileru(t;g];;:n(,i V(;ri?sm(:he’. S]];atl:htell:la{)sster}fund Klebstoffe fiir VOf?h/ l].ingls;ltorgn// MVV TB/ . ) TD, SDB,
) und holzerne Wand- und Bodenbelige anc- und Bodenbelage Sowle Beragsk ehsiotie an EEHAMICAC SIOTIE | GEV-EMICODE Klebstoffe fiir Bodenbeldge: abZ ?, GEV-Zertifikat EMICODE
Fertigbodenelementen (belegter Doppelboden) Weichmacher / Biozide . b1 ’
Einhaltung AgBB-Schema
Verlegev'verkstoffe fiir keraml'sche Fliesen, Grundierungen, Voranstriche, Spachtelmassen und Klebstoffe unter VO? / Emls31onen / Zement-Verlegemortel D, SDB,
3.2 Naturstein und Betonwerkstein an Wand Flicsen/ Platt o F brtel gefihrliche Stoffe / GEV-EMICODE oder GEV-Zertifikat EMICODE
und Boden resen Hatlen sowie Fugenmorte Weichmacher / Biozide EMICODE ECI ~oerita
Abdichtungen unter Fliesenbeldgen, Rissharze (Estrich) und
Abdichtungen an Boden und Wand sowie |Beschichtungen fiir Boden- und Wandaufbauten mit VOC / Emissionen / GISCODE D1, REOS, RE10, RE20, TD mit Auslobung des GISCODE,
33 . : . S . . o GISCODE RE30, RUO,5, RU1, PU 10, PU 20, PU40 .
Rissharze in Innenrdumen Feuchtigkeitsbeanspruchung auf Basis von Epoxidharz-, PU- und geféhrliche Stoffe (ALT), PUS0 (ALT) oder RMAI0 SDB, GEV-Zertifikat EMICODE
PMMA-Harzen sowie auf Acrylat- Dispersionsbasis ’
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Ubersichtstabelle aller Qualititsanforderungen an die Schadstoffvermeidung in Baumaterialien

L Bauproduktgruppe N de Bauprodukt | Beiachiet | Regelwerk/ Bezugsnorm | QN:;-LAnforo'l‘erunge‘njan i | Nachweisdokumente *
NEU Stoffe ver g
4. Kleb- und Dichtstoffe
Alle Anwendungen; verarbeitet an Wénden, Tiirzargen, .
Fensterrahmen, bauseitige Montage von Verglasungen in VOC/ Emissionen / Chlorparaffine
Bauseitig verarbeitete Kleb- und » auserlg S . g asung gefahrliche Stoffe / SVHC / <0.10°
X . . Fensterrahmen, PR-Profilen, Fensterbanken, Wandsockeln, .. <0,10 % TD, SDB, NDB und
4.1 Dichtstoffe (Acrylate und Silikone) in . N . . . Chlorparaffine / Biozide POP-VO / 528/2012/EG N
I h Sockelleisten, Bodenbelidgen, Fliesen, Natursteinen, Werksteinen, (Produktart 7 und 9 nach Herstellererkldrung zu Inhaltsstoffen
fmenraumen Sanitdrobjekten, Teekiichen und StoBe an Liiftungskanilen etc. rodu une? nac Deklaration biozider Wirkstoffe
528/2012/EG) QL
in Silikonen
Alle A di ; beitet an Fenstern, PR-Profilen, .
¢ Amwen Emgen vera{ citet an Fenstern rotrien . VOC / Emissionen / Chlorparaffine, TCEP, PBB und PBDE
Brandschutztiiren, bauseitige Montage von Verglasungen in -
. . . gefidhrliche Stoffe / <0,10 %
Bauseitig verarbeitete Kleb- und Rahmen, Doppelboden, Hohlboden, Stiitzenkleber, L .
. . . . . . Chlorparaffine / Lésemittel nach TRGS TD mit Auslobung des GISCODE,
Dichtstoffe auf Basis von PU-, PU-Hybrid- | Stiitzensicherungskleber, Fugen an Bodenbeschichtungen, k X -
4.2 K . . - . . Polybromierte Biphenyle 610/ GISCODE / 16semittelfrei SDB, NDB und Herstellererklarung
und SMP-Rezepturen (silanmodifizierte | Sockelleisten, Tiirschienen, Montageverklebungen und St68e an .
. . . « (PBB) / Polybromierte POP-VO /1907/2006/EG oder zu Inhaltsstoffen
Polymere) in Innenrdumen Liftungskanélen :
Diphenylether (PBDE) / GISCODE PU10, PU 20, PU40 (ALT)
Nicht betrachtet wird der Glasbau SVHC bzw. PUS0 (ALT)
Kleb- un§ Dichtstoffe auf Basis von PU, VOC / Chlorparaffine /
PU-Hybrid, MS-Polymer oder SMP Polybromierte Biphenyle
4.3 (silanmodifizierte Polymgre) ﬁ'lr die Punkt- und linienférmige Verklebungen an Auflenwinden (PBB) / Polybromierte POP-VO / 1907/2006/EG Chlorparaffine, TCEP, PBB und PBDE | TD, SDB, NDB, Herstellererkldrung
Herstellung der Luftdichtigkeit an . <0,10 % zu Inhaltsstoffen
. Diphenylether (PBDE) /
Fassade, Fenstern und Auflentiiren
. SVHC
(innen und auBen)
. - GISCODE / . TD mit Auslobung des GISCODE,
44 Tapetenkleber Alle Klebstoffe fiir Tapeten VOC / gefihrliche Stoffe VdL-Richtlinie 01 Pulverprodukte oder Giscode D1 SDB. NDB
VOC / Chlorparaffine / VOC <40,0 g/l
Klebstoffe fiir Wiarmedimmstoffe an . . Polybromierte Blph'enyle Losemittel nach TRGS Chlorparaffine < 0,10 % TD, SDB, NDB, Herstellererklirung
4.5 Fassade und Dach Dispersions- und PU-Klebstoffe (PBB) / Polybromierte 610/ 20 Inhaltsstoffen
Diphenylether (PBDE) / | POP-VO / 1907/2006/EG PU-Klebstoffe:
SVHC PBB, PBDE, TCEP <0,10 %
5. Belegungen und Beschichtungen iiberwiegend mineralischer Oberflichen
AuBenputze auf Beton, Mauerwerk oder . . .. N Biozide 528/2012/EG Deklaration biozider Wirkstoffe TD, SDB, NDB
S WDVS Fassadenputze mit und ohne Filmschutz / algizide Ausriistung (Beschichtungschutzmittel) (Produktart 7) (sofern eingesetzt)
VOC nach 2004/42/EG / voc=30.0¢l
Beschichtungen auf iiberwiegend mineralischen Untergriinden an L nac (wasserbasierte Rezeptur)
£ inkl . Benli . in Tief: . X VOC / Biozide / 1907/2006/EG /
5.2 Fassadenfarben inkl. der Grundierungen |aufenliegenden Bauteilen und in Tiefgaragen: Beton, Mauerwerk, Schwermetalle 528/2012/EG Deklaration biozider Wirkstoffe TD, SDB, NDB
Mortel, Putze, WDVS und Fassadentapeten Produktart 7
(Produktart 7) Blei-Verbindungen < 0,10 %
Spachtelmassen, Dispersionsspachtel (Q-Spachtel), Haftgriinde ( VObC 'Sito,;g/l ur) )
unter Putzen/ Morteln/ Innenfarben, Betonkosmetik, staubbindende WaSSerbasierte 1ezepiul TD mit Auslobung der ELF-Giite,
Beschichtungen auf mineralischen Beschichtung, Bodenbeschichtungen auf Acrylat-Dispersionsbasis SDB, NDB,
. . MVV TB/ . . P_— .
53 Oberflichen (Beton, Mauerwerk, Estrich, |etc. VOC / Emissi VOC nach 2004/42/EG / Kunstharzestriche inkl. freiwilliger Nachweis durch ETA
! Zementplatten, Gipsplatten, Putzen und fssionen V;ECR‘ tlinie 01 Kunstharzbeschichtungen auf oder Gutachten gemid MVV TB D 3
Vliesen) in Innenrdumen Nicht betrachtet werden hier Bodenfldchen mit speziellen -ichtime Bodenbeldgen: R
Bestindigkeitsanforderungen (wie OS-Systeme) und Verkehrswege Einhaltung AgBB-Schema * ¢
wie Tiefgaragen, Durchfahrten, etc. Siehe hierzu Zeile 5.9 - 5.10
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Ubersichtstabelle aller Qualititsanforderungen an die Schadstoffvermeidung in Baumaterialien

L Bauproduktgruppe N isende Bauprodukt: Eerachics Regelwerk/ Bezugsnorm QN:}-LAnforc'j‘erunge‘nj amdle Nachweisdokumente
NEU Stoffe ver g
Chlorparaffine /
N . . . Polybromierte Biphenyle Chlorparaffine, .
5.4 Fla;n\r]r;.hemmelnd aus«gerustete Gewebe CB;]:leEung von :Jand— und Deckenflachen mit Malervlies und (PBB) / Polybromierte POP-VO / 1907/2006/EG PBB, PBDE, TCEP D, Hf}rs;elllfrirlgarung zu
und Vliese in Innenrdumen asfasergeweben Diphenylether (PBDE) / <010 % nhaltsstoffen
SVHC
Beschichtungen iiuf iberwiegend mmerahsch?n Oberflachen im .VQC / Emlssmne'n /A VOC nach 2004/42/EG / losemlnglﬁel, fomal@ehydtj?el TD mit Auslobung der ELF-Giite,
5.5 Innenfarben Inneren des Gebdudes: Beton, Mauerwerk, Mortel, Spachtel, Putze | geféhrliche Stoffe / Biozide / . und weichmacherfrei gemaf
L. R VdL-Richtlinie 01 . SDB, NDB
sowie Gipsplatten, Tapeten, Vliese etc. Schwermetalle VdL-Richtlinie 01
Acrylat-Beschichtungen mineralischer Schutzbeschichtungen mit WHG-Zulassung (Sprinklertanks etc.) VOC <30.0 o/l
5.6 Untergriinde mit besonderen oder Bestiindigkeit gegen Siuren, Ole etc. (z.B. Aufzugschacht, voC 2004/42/EG =°008 TD, SDB
. . o (wasserbasierte Rezeptur)
Anforderungen in Innenrdumen Technikrdume)
Kunstharzestriche inkl.
Kunstharzbeschich-tungen auf SDB. NDB
. . Kunstharzestriche mit PU-Komponenten, PU-Versiegelungen, PU- Bodenbeligen und Wandbeschichtungen 5 >
E&;iii;ﬁi:::;:Ei;;zl;n(‘;% inkl Sperrschicht unter Parkettbeligen, PU-Wandbeschichtungen, 2K- (innen) ¥ TD mit Auslobung des GISCODE
. . . PU-Lacke, Fliissigkunststoffe zur Abdichtung aufgehender Bauteile VOC / Emissionen / Einhaltung A BB;Schema sowie der AgBB-Giite oder
57 POI]};H i;a) au(fin\;ne??.s chen Ozerﬂg‘:h;ri oder von Wasserabldufen (Dach, Balkone, Kiiche etc.), PU- geféhrliche Stoffe MVVTB /GISCODE i freiwilliger Nachweis durch ETA
an Boden und Wanc nnen und auben Bodenbeschichtung - Total solid bzw. Gutachten gemdfl MVV TB D 3
auch in Systemaufbauten
ausgenommen OS-Systeme oder 9
GISCODE PU10, PU20, PU 30, PU40
(ALT) oder PU50 (ALT)
Kunstharzestriche inkl. SDB. NDB
; ; Kunstharzbeschich-tungen auf . > >
Eu:izgii Zr;sat:s‘::}}ljcl}llrignre:rlft(l];;) auf Kunstharzestriche mit EP-Komponenten, EP-Versiegelungen, EP- Bodenbeliigen und Wandbeschichtungen TD mit Auslobung des GISCODE
poxidn Hng N Wandbeschichtungen, 2K-EP-Lacke, EP-Bodenbeschichtung - VOC / Emissionen / . b)d), sowie der AgBB-Giite oder
5.8 mineralischen Oberflichen an Boden und o MVV TB / GISCODE (innen) ™™ freiwillieer Nachweis durch ETA
Wand (innen und aufen) — auch in gefihrliche Stoffe Einhaltung AgBB-Schema M
Syst fbaut ausgenommen OS-Systeme bzw. Gutachten gemd MVV TB D 3
ystemautbauten GISCODE RE05, RE10, RE20, @
RE30, RE40 oder RES0
. GISCODE
ge?s-csliitl?tnss z:: igosm::i:]ze-nund PU- Beschichtungen von Industriebdden, Parkflichen (innen und PU10, PU20, PU 30, PU40 (ALT), PU50 SDB. NDB. TD mit Auslobung des
5.9 . 8 P . auflen), Rampen und Tiefgaragen inkl. Sockelbeschichtung mit VOC/ gefihrliche Stoffe GISCODE (ALT), PU60 (ALT) ? ’ usiobung
Bestindigkeitsanforderungen fiir Boden- . . GISCODE
. R Ausnahme von Markierungen (nicht geregelt) REO05, RE10, RE20, RE30, RE40 oder
und Wandflichen (innen und auflen) RE50
' Kunsthal:zestriche mit PMMA'-Kc.).mponenten,"PMMA-Be'schichtung Kunstharzestriche inkl. D it A 1S€B, Ncll)BjA G
Kunst‘t}arzestrlche und PMMA- . von Estrich, Terrazzo, Inc'lustrleboder'l, Parkflichen und Tiefgaragen o Kunstharzbeschich-tungen auf mit Auslol ur‘lig er AgBB-Giite
5.10 Beschichtungen (auch OS-SysFeme) fiir mit Ausnah@e von Markle'rungen'(mcht geregelt) PMMA- VvOC/ Em1s51onen / MVV TB Bodenbeligen und Wandbeschichtungen o oder
Boden- und Wandflichen sowie PMMA- |Wandbeschichtungen sowie Fliissigkunststoffe zur Abdichtung gefahrliche Stoffe (innen) V¥ freiwilliger Nachweis durch ETA
Flissigkunststoffe (innen und auBen) aufgehender Bauteile oder von Wasserablidufen (Dach, Balkone, . mnen i B bzw.
Kiiche etc.) Einhaltung AgBB-Schema Gutachten gemi$ MVV TB D 3 ¥
. . . Beschichtungen auf mineralischen Untergriinden im Innenbereich: o GISCODE GHO0, GH10 TD mit Auslobung des GISCODE,
5.11 nicht filmbildende Imprégnierungen Natur- und Betonwerksteinbodenbelige VOC / gefihrliche Stoffe GISCODE (entaromatisiert) und GH 40 SDB
5.12 Betontrennmittel Schaléle und Trennmittel fiir die Betonage gefihrliche Stoffe GISCODE GISCODE BTMO];%]I?/EB;OS’ BIMI0 oder | TD mit AUSIOng]SgBd es GISCODE,
Version 1.3 Seite 7
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;;s[.} Bauproduktgruppe N isende Bauprodukt: | Betsrz)cflrl:ete | Regelwerk/ Bezugsnorm | QN:}-LAnforc'l‘erunge‘nj ricig | Nachweisdokumente *)
6. Beschichtungen/ Lackierungen auf Metall, Holz und Kunststoff
Alle dekorativen Lackierungen (1K- und 2K-Systeme) inkl. der VOC <£130,0 g/l
Haftgriinde/ Grundierungen sowie Holzlasuren: (wasserbasierte Rezeptur)
Bauseitige Beschichtungen auf Holz, Stahltrager, Stahlblechtiiren, Innentiiren, Tiirzargen, VOC / geféhrliche Stoffe / VOC nach 2004/42/EG /
6.1 Metall und Kunststoff in Innenrdumen und | Treppengelédnder, Heizungsrohre, Holzbauelemente (Trager, Schwermetalle (Blei, 1907/2006/EG / Keine Pigmente und Sikkative auf Basis TD, SDB, NDB, Herstellererkldrung
auflen Pfosten, Riegel, Pfetten etc.), Holzbekleidungen, Cadmium, Chrom-VI) DE-UZ 12a von Blei-. Cadmium- und Chrom-VI-
Fassadenbekleidungen etc. - Verbindungen
ausgenommen Bodenbelige
Einhaltung AgBB-Schema RE
shrli igsi GISCODE W1, W2+, SDB, NDB, TD mit Auslobung des
6.2 Bauseitige Beschichtungen auf Lacke auf PU-/PU-Hybridbasis inkl. Grundierung/ Fiiller auf Vosfh/vf:;::::ﬁ}; ¢ (]Sgtlc;iffe /| MWV é%gion];l}sgsionen / W1/DD, W2/DD+, W3+ oder W3/DD+ GISCODE sowie der AgBB-Giite oder
N N . s f)
Fuf3bodenbelagen Holzparkett, Holztreppen und Korkfu3boden Cadmium, Chrom-VT) 1907/2006/EG Keine Pigmente und Sikkative auf Basis aljZ/aBG N
. . Herstellererklarung zu Inhaltsstoffen
von Blei-, Cadmium- und
Chrom-VI-Verbindungen
Beschichtung von Parkett und
i i i : SDB, NDB, TD mit Auslobung d
6.5 g«;:zhl\;l;tgﬁliz?j;?;];?g:ugnssen mit Oberflichenvergiitung von Parkett, Treppenstufen, VOC /Emissionen / MVV TB/ . Treppenstufen: . GISCODE sowie g:r A;];lg—g?i%e :Zer
i > . .. Treppenkonstruktionen inkl. Gelinder und Holzverkleidungen gefihrliche Stoffe GISCODE Einhaltung AgBB-Schema 9
Hybridsystemen in Innenrdumen GISCODE 010, 010+, O10/DD+, 020 abZ/aBG
oder 020+
7. Beschichtungen fiir den Korrosions- und Brandschutz
Korrosmnsschl{t{beschlcht}mgen Nassbeschichtungen fiir tragende Metallbauteile (Wandstérke > 3 VOC-Gehalt des 2004/42/EG / VOC <140,0 g/l
7.1 (max. Korrosivititskategorie C2, K .. . . .. R TD, SDB
mm) wie z.B. Stahltréger, Atriumkonstruktion, Briicken etc. Gesamtaufbaus DIN EN ISO 12944 (wasserbasierte Rezeptur)
Schutzdauer hoch)
Korrosmnsschutz tragender Metallbauteile . ) . . Beschichtungssystem mit VOC-Gehalt < | TD, SDB, Herstellererklarung und
72 innen und auflen (max. Nassbeschichtungen fiir tragende Metallbauteile (Wandstirke > 3 VOC-Gehalt des 2004/42/EG / 90,0 g/m? VOC-Berechnung des
i Korrosivititskategorie C3, Schutzdauer mm) wie z.B. Stahltréger, Atriumkonstruktion, Briicken etc. Gesamtaufbaus DIN EN ISO 12944 i} ) . i)
hoch) (Gesamtsystem) ® Schichtaufbaues
Korrosmnsschutz tragender Metallbauteile X . i . Beschichtungssystem mit VOC-Gehalt < | TD, SDB, Herstellererklarung und
73 innen und auflen (max. Nassbeschichtungen fiir tragende Metallbauteile (Wandstirke > 3 VOC-Gehalt des 2004/42/EG / 120,0 g/m? VOC-Berechnung des
i Korrosivititskategorie groBer als C3, mm) wie z.B. Stahltriger, Atriumkonstruktion, Briicken etc. Gesamtaufbaus DIN EN ISO 12944 § ) . i)
(Gesamtsystem) ® Schichtaufbaues
Schutzdauer hoch)
Korrosionsschutzbeschichtungen von Treppengelindern,
Metallunterkonstruktionen, Metallzargen, Stahltiiren,
K . hutz nicht & d Fassadenelementen, Metalldecken, Heizkdrpern, Verteilerschréinken,
74 M"‘:‘;f;"“tss_cl Utz nie dr ageﬁ“ er Kalterohren, Sprinklerrohren ete., Haftgriinde auf Pulverlacken von vocC VOC nach 2004/42/EG VOC <300,0 g/l TD, SDB, NDB
ctafibauterie mnen und auben Tiiren/ Zargen, Beschichtungen auf Metalldecken, TGA-Rohren und
Verteilerschrinke (Elektro, MSR, EDV, Feuerloschschrank) sowie
Effektbeschichtungen (z.B. Metalliceffektlacke)
Einhaltung AgBB-Schema” oder
Leistungsausweisung auf Basis einer S Jobune d
issi i DB, TD mit A AgBB-
Nassbeschichtungen fiir den Brandschutz ~ |Reaktive Brandschutzbeschichtungen auf Stahlbauteilen (1K- und voc/ Em{ssu.)nen / MVV TB/ europiischen technischen Bewertung I?l b usiobung oer €
7.5 . " Halogene / gefihrliche Stoffe ETA) " Giite ” oder abZ
im Stahlbau (bau- und werkseitig) 2K-Systeme) 2004/42/EG (ETA) . ’
/ SVHC . Herstellererkldrung zu Inhaltsstoffen
Halogenfreies Produkt
VOC <50,0 g/l
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L Bauproduktgruppe N de Bauprodukt | Beiachiet | Regelwerk/ Bezugsnorm | QN:}-LAnforc'l‘erunge‘nj e Nachweisdokumente *
NEU Stoffe ver
8. Imprignierungen zum Zweck des chemischen Holzschutzes
Reproduktionstoxische Borverbindungen
=010% TD, SDB, Auszii LV
- . - 5 , Ausziige aus LVs,
8.1 Chemische Holzschutzmittel nach DIN Vorbeugende Behandlung tragender Holzbauteile nebst Biozide / SVHC: (ls)fjfigr/fg()} / Deklaration biozider Wirkstoffe - Konstruktionsplianen und
: 68800-3 in Innenrdumen Auskragungen nach auen Borverbindungen 190 772 006/EG GK 0 und 1: Holzschutz nur konstruktiv Beschreibungen, Begleitpapiere
nach DIN 63800-2 gemiiB DIN 68800-3_Kap 7
GK 2 und 3: Einsatz zugelassener
Biozidprodukte nach 528/2012/EG
Reproduktionstoxische Borverbindungen
<0,10 %
Deklaration biozider Wirkstoffe
GK 1: Holzschutz nur konstruktiv TD. SDB. Auszi Lv.
Chemische Holzschutzmittel nach DIN Vorbeugende Behandlung tragender Holzbauteile im Auflenbereich . 528/2012/EG nach DIN 68800-2 i ’ 'uszugjs aus LS,
8.2 68800-3 in Sondergebuden (i d o in I .. it daverhaft hoher Luftfeuchte fiber 65 - 70 Biozide / SVHC: (Produktart 8) / - Konstruktionsplianen und
i 3 )_ 1n Sondergebduden (innen un f/OWIIS 1(n ténemaulrln c?ntm[;t ‘auerS ah 10 erh 111] el]i:? N uﬂfrll ) c) Borverbindungen 1;871/12 006/EG GK 2: Holzschutz nur konstruktiv nach Beschreibungen, Begleitpapiere
auflen o 1.F. (z. B. ungeheizte Atrien, Schwimmbhallen, Eissporthallen etc. DIN 68800-2 emi DIN 68800-3_Kap 7
oder Holz der Dauerhaftigkeitsklasse 1-3
nach DIN EN 350
GK 3 und 4: Einsatz zugelassener
Biozidprodukte nach 528/2012/EG
Reproduktionstoxische Borverbindungen
<0,10%
Deklaration biozider Wirkstoffe .
Chemische Holzschutzmittel nach DIN Vorbeugende Behandlung und Imprégnierung von Holzfenstern, Biozide / SVHC: 528/2012/EG (Produktart - : . T]I){ SDtB,k?uszu%f: aus LZS’
8.3 68800-3 auf nichttragenden Bauteilen Fassadenbekleidungen, Innenwand- und Deckenbekleidungen, 1oz1de / ) rodu In Innenriumen keine Biozide zugelassen ONSTUKLONSpIANen unc
. 4 au T belii Borverbindungen 8) /1907/2006/EG Beschreibungen, Begleitpapiere
(innen und auBen) errassenbelage etc. Einsatz zugelassener Biozidprodukte nach gemiB DIN 68800-3 Kap 7
528/2012/EG fiir Fenster und
auflenliegende Holzbauteile nach
528/2012/EG
9. Holzwerkstoffplatten
TD mit Ausl AgBB-Giits
. Einhaltung AgBB-Schema B m 'us' qbung der g' Giite
Alle Spanplatten, Hochdruckschichtstoff- (HPL) und OSB-Platten Formaldehyd / VOC / MVV TB/ oder freiwilliger Nachweis durch
91 Holzwerkstoffe (FPY, OSB und HPL) fiir |(fiir z. B. Trockenbau, Bekleidungen an Decke/ Wand, Emissionen / ChemVerbotsV / Formaldeshyd <0,08 ppm ETA oder Gutachten geméB MVV
. den Holzbau und Innenausbau Akustikdecken, Raumakustikelemente, Einbaumébel etc.) - gefdhrliche Stoffe / SVHC: DE-UZ 76/ (0,096 mg/m’) in Priitkammer TB D 39, Emissions-Priifbericht zu
ausgenommen Tiiren und Sanitdrtrennwinde Borverbindungen 1907/2006/EG Reproduktionstoxische Borverbindungen | Formaldehyd » Herstellererklirung
<0,10 % zu Inhaltsstoffen
. g g . . . Formaldehyd < 0,08 ppm L X
Holzwerkstoffe (Tischler-, Faser-, Furnier- Alle Tischler-, Faser- > Furnier- ur'ld Massivholzplatten (fiir z. B. Formald'ehyd /VOC/ ChemVerbotsV / o > . TD, Emissions-Priifbericht zu
. ; Trockenbau, Innenwinde, Bekleidungen an Decke/ Wand, Emissionen / DIN EN 16516 / (0,096 mg/m’) in Priifkammer D ;
9.2 und Massivholzplatten) fiir den Holzbau . . - Formaldehyd ”, Herstellererklirung
Akustikdecken, Raumakustikelemente an Decke/Wand, geféhrliche Stoffe / SVHC: DE-UZ 76/ R dukti isch bind ’
und Innenausbau ! N ; eproduktionstoxische Borverbindungen 2u Inhaltsstoffen
Einbaumgbel etc.) Borverbindungen 1907/2006/EG <0.10 %
Version 1.3
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Ubersichtstabelle aller Qualititsanforderungen an die Schadstoffvermeidung in Baumaterialien

L Bauproduktgruppe N de Bauprodukt | Beiachiet | Regelwerk/ Bezugsnorm | QN:;-LAnforo'l‘erunge‘njan i Nachweisdokumente *
NEU Stoffe ver
10. Bauprodukte auf Bitumenbasis
Kalt verarbeitete Bitumenhafteriinde und Vorstriche unter Dachabdichtungen, Bauwerksabdichtungen gegen
10.1 . . . g U Erdreich (innen und auf3en), Bitumendickbeschichtungen und VOC/ gefahrliche Stoffe GISCODE GISCODE BBP 10 oder BBP 20 TD, SDB
Bitumendickbeschichtungen . N
Dammstoffkleber an AuBenwinden
Bitumindse Vorstriche und . . I GISCODE BBP 10,
10.2 Verbundabdichtungen fiir Umkehrdicher Bitumenvoranstrich und Haftgrund VOC/ gefahrliche Stoffe GISCODE BBP 20 oder BBP 30 TD, SDB
Keine CMR-Stoffe 1A/1B © TD, Herstellererklarung zu
Deklaration biozider Wirkstoffe Inhaltsstgffen, Priifzeugnis von
Durch R bew Bi bah ¢ Diich MVV TB/ Elutionsversuch nach
103 Bitumenbahnen fiir die Dachabdichtung [~ 1o Ncgenwasser bewitterte Bitumenbahnen auf Dachern Biozide / Wurzelschutzmittel | DIN CEN/TS 16637-2 / CEN/ TS 16637-2:
ausgenommen Griindachaufbauten 528/2012/EG Eluat kumulierter Austrag: freiwilliger Nachweis durch ETA
Mecoprop <47,0 mg/m2 oder
Gutachten gemdl MVV TB D 3 9
11. Bauprodukte aus Kunststoffen oder Metallen
keine Zinn-, Cadmium- und
istabili ° TD mit Auslobung der AgBB-Giite
Kunststoffe (PVC) zur Belegung von Wand- und Deckenbeldge (z.B. Vinyltapeten, Wandbekleidungen) Schwermetalle (Blei Bleistabilisatoren oder ﬁei;illig:tr%\lachwfis dur:h
" w . = N sung . und Beschichtungen (z.B. fliissige Tapeten, Dekorapplikationen), . . ? MVV TB/ Wandbekleidungen und -beschichtungen: .
1.1 Oberflichen in Innenrdumen sowie . . . Cadmium, Zinn) / . by d) ETA oder Gutachten gemi MVV
. .. . Lichtkuppeln und Kunststofffenster aus PVC sowie PVC-Folien zur .. 1907/2006/EG Einhaltung AgBB-Schema )
Kunststoff-Bauteile an der Gebaudehiille . Emissionen / SVHC: Phthalate TBD3
Abdichtung an Dach und Auflenwand UG X R . ’
reproduktionstoxische Phthalat- Herstellererkldrung zu Inhaltsstoffen
Weichmacher < 0,10 %
Regenwasserreinigungsanlagen bei Ausziice aus LV
113 Direkt bewitterte Metallbleche an Dach Dacheindeckung, Dachrinnen und Fassadenbekleidung aus Sch talle (Kupfer, Zink) Metallflichen von insgesamt > 50 m? K tukt‘g i > d
i und Fassade (> 50 m2) unbeschichteten Blechen aus Kupfer, Titanzink und verzinktem Stahl chwermetatle (Supler, Zin bzw. Nachweis Abtrag gemil Leitfaden onstuktionspianen un
Konzept
UBA 17/05
12. Ddmmstoffe
Frei von halogenierten Treibmitteln
Dimmplatten aus EPS, XPS, PUR, PIR, Melaminharzschaum, . o D, ‘
Kunstschaum-Dimmstoffplatten und Phenolharzschaum sowie gespritzte PUR- und UF-Dammschdume: Halogenierte Treibmittel / Montrealer Protokoll / EPS/ XPS-Platten: HBCD < 0,10 % freiwilliger Nachweis durch ETA
121 Suritzschéiume fiir Gebiude und w Déammstoffe an Wand, im zweischaligen Aulenmauerwerk, an SVI%I C: HBCD. TCEP / 517/2014/EU / R/ ) . TCEP < 0.10 % oder Gutachten gemé MVV TB D 3
. Hl;ustechn':k ude Fassade, in Dachaufbauten, Luftschiachten, Decken und in Iémissior;en MVV TB /POP-VO / PUR/ PIR-Platten: TCEP = 0,10 % 9
Bodenaufbauten (inkl. Fbeodenheizungssystem) sowie PUR- 1907/2006/EG Phenolharzschaumplatten 9 und sowie abZ ),
Rohrschalen an Installationen . . hy. Herstellererkldrung zu Inhaltsstoffen
gespritzter UF-Dammschaum :
Einhaltung AgBB-Schema K
Halogenierte Treibmittel / Frei von halogenierten Treibmitteln
. N ... |Dammstoffe aus EPDM-Kautschuk und PE-Schaumen an Chlorparaffine / Montrealer Protokoll / N
12.2 IITIIZX;ZZ}E 1111? stschaum-Dammstoffe fiir die haustechnischen Installationen (RLT-Kanile, Rohre fiir Heizung, Polybromierte Biphenyle 517/2014/EU / SCCP, MCCP, D, Hell:}tl:llltzze:)l;;ung z
u Sanitéir und Kalte) (PBB) / Polybromierte POP-VO / 1907/2006/EG PBB und PBDE
Diphenylether (PBDE) <0,10 %
Dammstoffe aus Kiinstlichen . . Gefihrliche Stoffe / 1272/2008/EG / RAL-Giitezeichen ,,Erzeugnisse aus .. .
12.3 Mineralfasern (KMF) Alle Démmstoffe aus Mineralwolle Emissionen GefStoffy Mineralwolle™ RAL-Giitezeichen
Version 1.3 Seite 10
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L Bauproduktgruppe N isende Bauprodukt: Beiachiet Regelwerk/ Bezugsnorm QN:}-lAnforc'l‘erunge‘nj e Nachweisdokumente *
NEU Stoffe ver
5 5 iirli Reproduktionstoxische Borverbindungen
Dammstof@ aus nacl.l.wachsende'n ' Diammstoffe aus natiirlichen/ nachwachsenden Rohstoffen Gefihrliche Stoffe / SVHC: 1907/2006/EG / - 0.10 % TD, Herstellererklirung zu
124 Rohstoffen in Innenrdumen sowie in (Holzfasern, Holzwolle, Zellulose, Hanf, Jute, Schafwolle etc.): . .. =Y, °
Holzbau-Konstrukti Di Wand. Decke. Boden (Estrich Borverbindungen / Biozide DE-UZ 132 Inhaltsstoffen
olzbau-Konstruktionen dmmung von Wand, Decke, Boden (Estrich) Deklaration biozider Wirkstoffe
Montage von Tiiren/ Fenstern und Ddmmstoffen an Fassaden, UG- Frei von halogenierten Treibmitteln
. . .. Winden, Kellerdecke und Dach sowie die Dammung kleiner Halogenierte Treibmittel / Montrealer Protokoll / .
125 OEZEE‘;:Z&E%;;%;“ Innenrdumen |y b irsume SVHC / Formaldehyd / 517/2014/EU / Kein UF-Schaum D, SDB,III']I}:T:SIEE;EIamng -
v uaeht ausgenommen Fugen in WDVS gemdf3 abZ und Emissionen / Chlorparaffine 1907/2006/EG
Brandschutzanforderungen TCEP, Chlorparaffine < 0,10 %
13. Bauprodukte haustechnischer Installationen
SVHC: Phthalate / Reproduktions-
: : . toxische Phthalat-Weichmacher
Installationen Elektro, Datenverarbeitung |Kabel, Leitungen, Leerrohre sowie Kabelkanile und Kabelrinnen Polybromicrte Blphfsnyle POP-vO/ <0.10 % TD, Herstellererkldrung zu
13.1 . (PBB) / Polybromierte 1907/2006/EG / =1V 70
und MSR-Technik aus Kunststoff Dinhenvlether (PBDE) / Blei / 2015/863/EU Inhaltsstoffen
ipheny ece;( ’BDE) / Blei PBB, PBDE, Blei und
admium Cadmium < 0,10 %
. Chlorparaffine /
Brandschottungen innen und auflen: . . . .
o | o B, S e Vel i siunen | Phomes Bk | oo,
" Brandschutzcoatings fiir Kabel und u & o > uren, X Yy 1907/2006/EG PBB, PBDE, TCEP <0,10 % Herstellererklarung zu Inhaltsstoffen
Brandschutzsilikone Verglasungen etc.) Diphenylether (PBDE) /
SVHC: TCEP
Es ist nur der Einsatz natiirlicher
Hal ierte Kiltemittel / Kiltemittel gemdl AMEV Kailte 2017 TD des Kilteerzeugers und
133 Kiltemittel RLT-Anlagen mit Kiltetechnik und Warmepumpen alogenierte hattemitte 517/2014/EU Tab. 4 sowie als zukunftsicher bis 2030 Kiltemittels, SDB Kiltemittel,
F-Gase . N . .
eingestufte Kiltemittel gemaB AMEV Auszug aus LV
Kilte 2017 Tab. 3 zuldssig
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- Qualititssiegel Nachhaltiges Gebiude (QNG) Anhangdokument 313

GEBAUDE

Ubersichtstabelle aller Qualititsanforderungen an die Schadstoffvermeidung in Baumaterialien

Betrachtete
Stoffe

Pos.

NEU Bauproduktgruppe

Qch Pos
ver

QNG-Anforderungen an die |

N isende Bauprodukt: | | Regelwerk/ Bezugsnorm | Nachweisdokumente *) ‘

FUSSNOTEN

a) Indieser Spalte sind die Nachweisdokumente aufgefiihrt, die fiir den Nachweis in allen Qualitéitsniveaus in Frage kommen. Grundsitzlich ist es moglich, die Gleichwertigkeit zu aggregierten Produktkennzeichnungen/
Umweltgiitesiegeln (EMICODE, Blauer Engel, GISCODE etc.) auch auf anderem Wege zu belegen. Dann ist der Nachweis zu fiihren fiir alle Anforderungen, welche in der Spalte ,,Betrachtete Stoffe und dem
angestrebten Qualitétsniveau genannt sind. Bei Giitesiegeln sind in der Regel alle Vergabekriterien zu erfiillen. Geeignet sind rechtsverbindliche Herstellererklarungen und Priifberichte/ Laborberichte.

b)  Es finden hier die nationalen Anforderungen an Bauwerke Eingang in die Kriterienmatrix. Diese ergeben sich aus MVV TB Anhang 8 Abschnitt 2 und gelten in Aufenthaltsraume sowie baulich nicht davon
abgetrennten Rdumen. Aufgrund von gasformigen Emissionen sind hier auch Bauprodukte/ Dammstoffe in umgebenden Bauteilen wie AuSenwandkonstruktionen, mehrschaliges Mauerwerk,
Leichtbaukonstruktionen etc. zu beriicksichtigen.

Aufenthaltsrdume sind gemif §2 (5) der Musterbauordnung (MBO) Réume, die zum nicht nur voriibergehenden Aufenthalt von Menschen bestimmt oder geeignet sind. Unter zugehorigen Nebenrdumen sind Raume
zu verstehen, die direkt an Aufenthaltsriume angrenzen und mit diesen in direktem Luftaustausch stehen.

¢)  Fir Cadmium gelten gesetzliche Beschriankung gemid3 REACH, Anlage XVII, Nr. 23. Fiir Kunststoffe ist ein Anteil < 0,01% fiir neu hergestellte Kunststoffe bzw. von < 0,1% fiir Bauprodukte mit Recyklatanteilen in
jedem Fall einzuhalten. Die Anforderung beziiglich Blei- und Zinnstabilisatoren bezieht sich auf neu hergestellte Kunststoffe/ Kunststoffanteile und miissen fiir diese bestitigt werden. Bei Produkten mit Anteilen von
Kunststoffrezyklaten ist ein Nachweis iiber die Konformitit zur REACH-Verordnung (EG 1907/2006 hinsichtlich blei-, cadmium- und zinnorganischer Verbindungen (Gehalt < 0,1%) iiber eine Herstellererkldrung zu
erbringen.

d)  Der Nachweis ist mittels einer freiwilligen Européischen Technische Bewertung (ETA) fiir die Ausweisung der Einhaltung der Bauwerksanforderungen oder mittels eines freiwilligen Nachweise Gutachtens nach
MVV TB D 3 zu fiihren.

e) FuBbodenbelige aus Bambus fallen seit 2019 unter die européische Norm DIN EN 17009 ,,Bodenbelige aus lignifizierten Materialien, die kein Holz sind“. GemdB MVV TB Nr. C 2.9.7 ist hier eine
Ubereinstimmungserklirung des Herstellers nach vorheriger Priifung des Bauprodukts durch eine anerkannte Priifstelle (UHP) vonnéten. Letztere hat die Priifungen nach Anlage C 2.9.5 durchzufiihren. Als Nachweis
der BNB-Eignung ist das U-Zeichen des entsprechenden Bodenbelages heran zu ziehen.

f) Der Nachweis ist mittels Vorlage der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung (abZ) und/oder der allgemeinen Bauartgenehmigung (aBG) zu fiihren.

g)  Der VOC-Gehalt des gesamten Beschichtungssystems wird bestimmt von den eingesetzten Lacken, der Schichtdicke, dem Festkorpergehalt, der Dichte und dem Verbrauch pro m’. Diese Daten sind vom Hersteller
fiir den tatséchlich eingesetzten Aufbau zu errechnen und zur Verfiigung zu stellen.

h)  Es wird hier verwiesen auf die nationalen Anforderungen gemdfs MVV TB Anhang 4 Abschnitt 10 sowie Anhang 8 Abschnitt 2.

i)  Um das der Chemikalien-Verbotsverordnung zugrundeliegende Schutzniveau unter den heutigen Gegebenheiten in Gebauden einhalten zu konnen, ist die DIN EN 16516 2018 als neue Priifnorm (,,Referenznorm*)
eingefiihrt worden. Bisherige Messwerte gemdfs DIN EN 717-1 miissen umgerechnet werden; heute vereinfacht mit dem Faktor 2,0.

j)  Emissionsnachweis: Bestitigung und/ oder Priifbericht (nicht dlter als 5 Jahre) durch ein nach ISO 17025 akkreditiertes Labor, dass das Produkt oder System bei einer Emissionspriifung nach DIN EN 16516, ISO
16000-9 oder EN 16402 die AgBB-Kriterien (aufler sensorische Eigenschaften) einhalt.

k)  Es wird hier verwiesen auf die nationalen Anforderungen gemifl MVV TB Anhang 10 Abschnitt 2, 3 und 4.
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