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Hinweise

Hinweise zu den Textbausteinen
Die zundchst folgenden Hinweise auf dieser 1. Seite in kursiver Schrift dienen zur Information des Nutzers der WECOBIS-Textbausteine und
enthalten keine Informationen zu Produktanforderung.

Inhalt der Textbausteine

Die Textbausteine bestehen aus den Produktanforderungen (Kurzfassung) am Anfang des Textbausteins und einer nachfolgenden detaillierten
Beschreibung. Diese enthdlt im einzelnen die Anforderungen, die sich aus den Umweltzeichen oder Labels ergibt, auf welche die
Produktanforderung (Kurzfassung) Bezug nimmt. Sie benennt zudem mégliche Nachweisdokumente fiir die einzelnen Anforderungen, mit
denen ein Nachweis der Ubereinstimmung mit den technischen Spezifikationen, die sich aus den Umweltzeichen ergeben, gefiihrt werden kann.

Anwendung der Textbausteine

Die Textbausteine kénnen verwendet werden, um material6kologische Anforderungen auf Basis der in der Quellenangabe genannten Basis-
Dokumente fiir Planung und Ausschreibung zu definieren und zu beschreiben.

Sie kénnen einer Leistungsbeschreibung in Anlage beigelegt werden, um die Produktanforderung aus der Position der Leistungsbeschreibung so
zu ergdnzen, dass einem Bieter die Mdglichkeit gegeben wird, fiir Produkte, die nicht iiber das entsprechende Label oder Umweltzeichen
verfiigen, die Ubereinstimmung dieser Produkte mit den Anforderungen der Umweltzeichen schnell und ohne umfangreiche Recherche zu
priifen. Damit wird ggfs. der Nachweis der Ubereinstimmung mit den Anforderungen aus den Umweltzeichen im Sinne der VOB §7a, (5)
vereinfacht.

Rechtliche Hinweise
Die gestellten Anforderungen zur Reduktion von problematischen Stoffen in Bauprodukten beziehen sich auf Mafsnahmen, die (iber die
gesetzlichen Anforderungen hinausgehen. Die Einhaltung aller gesetzlichen Regelungen fiir Schadstoffe wird vorausgesetzt.

Werden die Textbausteine einer Angebotseinholung oder Ausschreibung zugrunde gelegt und in die Leistungsbeschreibung eingearbeitet, hat
der Ersteller der Leistungsbeschreibung und / oder die ausschreibende Stelle die Rechtssicherheit, die Aktualitdt und die Kompatibilitdt der
Texte mit seiner / ihrer Leistungsbeschreibung eigenverantwortlich zu priifen. Die Texte miissen der Struktur und dem Aufbau der jeweiligen
Leistungsbeschreibung angepasst werden. Sowoh! die inhaltlichen Grundlagen der Textbausteine als auch die Rechtslage sind in einer
sténdigen Entwicklung. Die Redaktion von WECOBIS lehnt daher jede Verantwortung fiir die Aktualitét und die Rechtssicherheit ab.

Die nachfolgenden Textbausteine zu den Materialanforderungen werden den Nutzern durch die Redaktion von WECOBIS
https://www.wecobis.de/impressum.html

unentgeltlich und kostenfrei zur Verfligung gestellt.

Die in diesen Textbausteinen bzw. Planungs- und Ausschreibungshilfen befindlichen Informationen sind sorgfdltig und nach bestem Wissen
ausgesucht und zusammengestellt. Dennoch iibernehmen die Redaktion von WECOBIS, die Bayerische Architektenkammer und das
Bundesministerium des Innern, fiir Bau und Heimat (BMI) keinerlei Gewdhr fiir Aktualitdt, Korrektheit, Vollstdndigkeit und Qualitdt der
bereitgestellten Informationen.

Ausschluss der Haftung

Haftungsanspriiche gegen die WECOBIS-Redaktion, die Bayerische Architektenkammer und das BMI, welche sich auf Schdden materieller
oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und
unvollstdndiger Informationen verursacht worden sind, sind grundsdtzlich ausgeschlossen, soweit kein vorsdtzliches oder grob fahrldssiges
Verhalten vorliegt. Etwaige rechtliche Empfehlungen, Auskiinfte und Hinweise sind unverbindlich, eine Rechtsberatung findet nicht statt.


http://www.wecobis.de/impressum.html
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Textbausteine / Leistungsbeschreibung

Bodenbelége aus Holz und/oder Holzwerkstoffen / Produktanforderungen Innenraumlufthygiene

Produkte gemaR Blauer Engel DE-UZ 176
oder gleichwertig hinsichtlich der Anforderungen zu gefahrlichen Stoffen und SVHC, sowie zu VOC und Formaldehyd;
Formaldehydemissionen jedoch maximal 0,03 ppm.

Im Abschnitt "Textbaustein / Leistungsbeschreibung” sind die Anforderungen als kurze Leistungsbeschreibung zusammengefasst.
Im Abschnitt "Detaillierte Anforderungsbeschreibung" werden die Anforderungen genauer erldutert und mégliche Nachweisdokumente
benannt.

Die Textbausteine und Anforderungen kénnen als PDF heruntergeladen und als Anhang zum Leistungsverzeichnis bereitgestellt werden,
um damit dem Bieter die Kriterien zum Nachweis der Gleichwertigkeit mit dem geforderten Umwelt- / Giitezeichen zur Verfiigung zu
stellen.

Die Anforderungen zu QN5 / BNB_BN_1.1.6 sind in den Textbausteinen vollstindig enthalten, werden also miterfallt.

Die Anforderungen entsprechen zum GroRteil den Anforderungen gemaR BNB_BN_1.1.6 ,,Risiken fiir die lokale Umwelt" / QN5. Die
Anforderung an Formaldehydemissionen ist jedoch etwas strenger als sie der Blaue Engel DE-UZ 176 vorgibt.

Besondere Hinweise + Hintergrundinformationen zu den spezifischen Anforderungen, sowie weitere grundsitzliche Erlduterungen (Inhalte
der Reiter, Nutzung, FAQ) siehe auch - Reiter Erlduterung und > Muster-Leistungsverzeichnis mit Beispielen.


http://www.wecobis.de/externelinks/blauer-engel-link/blauer-engel-vergabegrundlagen/ral-uz-176-link.html
http://www.wecobis.de/externelinks/blauer-engel-link/blauer-engel-vergabegrundlagen/ral-uz-176-link.html
http://www.wecobis.de/fileadmin/images/P_und_A_Hilfen/Textbausteine/musterlv_textbausteine_bodenbelag.pdf
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Detaillierte Anforderungsbeschreibung

anzeigen ...

Nachfolgende detaillierte Anforderungen an die Produkt-Dokumentation und -Deklaration sowie an die Inhaltsstoffe sind fiir Bodenbeldge
aus Holz und/oder Holzwerkstoffen einzuhalten. Dazu zéhlen im Rahmen dieser Anforderung Parkette und HolzfuRbéden (Fertigparkett,
Mehrschichtparkett), Laminate, Bambusparkette, sowie Systeme auf Holzwerkstofftragern, einschlieRlich ggf. vorhandener
Beschichtungssysteme.

Unter ,,Beschichtungssystem“ werden im Werk aufgebrachte Systeme zum Schutz und zur Gestaltung der Oberfléchen (z.B. Beizen,
Grundierungen, Klarlacke, Decklacke, Folien, Dekorpapiere, Klebstoffe) verstanden. Fiir vor Ort verarbeitete Beschichtungssysteme gilt ein
eigener Kriterienkatalog.

Produktdokumentation

gemal’ Produktdokumentation BNB_BN_1.1.6, Textbausteine Qualitdtsniveau QN1

Die spezifische Anforderungsbeschreibung zur Dokumentation, z.B. abZ oder dhnliches in Abhangigkeit von der jeweiligen
Bauproduktgruppe, ist dabei zu beachten.

Deklaration besonders besorgniserregender Stoffe (SVHC)

Folgende Einsatzstoffe sind zu deklarieren, wenn sie im Produkt enthalten sind:

Stoffe, die unter der Chemikalienverordnung REACH (EG/1906/2006) als besonders besorgniserregend (SVHC) identifiziert und in die
gemal REACH Artikel 59 Absatz 1 erstellte Liste (sogenannte ,Kandidatenliste“) aufgenommen wurden (ab 0,1 Gewichtsprozenten pro
Einzelstoff).

Nachweisméglichkeiten

- Leistungserkldrung (mit aussagekrdftiger Information zu SVHC, kein harmonisiertes Format, erfordert ggf. Nachfrage )

. Sind bei einem Produkt mit Umweltzeichen oder Giitesiegel (z. B.: natureplus Qualitéitszeichen RL 0209, Osterr. UZ 56) SVHC ausgeschlossen,
muss kein weiterer Nachweis fiir die Deklaration der SVHC erhoben werden.
Hinweis: Der Blaue Engel (DE-UZ 176) schliet SVHC nur fiir die Beschichtungsstoffe aus.

- EPD

- PDB, TM (nur sofern die entsprechenden Informationen enthalten sind)

Stoffbeschrankungen fiir Bodenbeldge aus Holz und/oder Holzwerkstoffen
Fur Bodenbeldge aus Holz und/oder Holzwerkstoffen gelten folgende Stoffbeschrankungen:

- Bei der Herstellung der Produkte einschlieBlich der fiir die Herstellung eingesetzten Materialien (Holzwerkstoffe, Klebstoffe,
Beschichtungen usw.) diirfen keine halogenierten organischen Verbindungen (z. B. als Bindemittel, Flammschutzmittel) eingesetzt
werden.

- Als Flammschutzmittel dirfen ausschlieRlich anorganischen Ammoniumphosphaten (Diammoniumphosphat, Ammoniumpolyphosphat
etc.), andere wasserabspaltende Minerale (Aluminiumtrihydrat o &.) oder Blahgraphit eingesetzt werden.

« Der Einsatz von Bioziden ist nicht zuldssig. Hiervon ausgenommen sind Biozide, die allein zur Topfkonservierung in wassrigen
Beschichtungsstoffen und Leimen eingesetzt werden oder die oben erwdhnten Flammschutzmittel.

Nachweisméglichkeiten:

- Herstellererkldrung, dass keine entsprechenden Stoffe enthalten sind

- Umweltzeichen oder Giitesiegel, deren Vergaberichtlinien diesen Anforderungen entsprechen (z. B. Blauer Engel DE-UZ 176, natureplus
Qualitdtszeichen RL0209, Osterr. UZ 56)

« EPD (nur sofern die entsprechenden Informationen enthalten sind)



http://www.wecobis.de/p-a/p-a-bodenbelaege/p-a-bodenbelaege-aus-holz-und-holzwerkstoffen.html#l3-2
http://www.wecobis.de/service/lexikon/svhc.html
http://www.wecobis.de/service/lexikon/reach-link.html
http://www.wecobis.de/service/lexikon/svhc.html
http://www.wecobis.de/service/lexikon/leistungserklaerung-lex.html
http://www.wecobis.de/externelinks/natureplus-link.html
http://www.wecobis.de/externelinks/m-ll01-link.html
http://www.wecobis.de/externelinks/blauer-engel-link/blauer-engel-vergabegrundlagen/ral-uz-176-link.html
http://www.wecobis.de/externelinks/natureplus-link.html
http://www.wecobis.de/externelinks/natureplus-link/holzboeden-link.html
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« Chemische Analysen (wenn vorhanden)

Grenzwerte fiir fliichtige organische Verbindungen (VOC) und Formaldehyd (gilt nur bei
Fertigparkett)

Die Produkte diirfen in Anlehnung an die vom Ausschuss zur gesundheitlichen Bewertung von Bauprodukten erarbeitete
~Vorgehensweise bei der gesundheitlichen Bewertung der Emissionen von fliichtigen organischen Verbindungen (VOC) aus
Bauprodukten® die folgenden Emissionswerte in der Priifkammer nicht Giberschreiten:

- Summe flichtiger organischer Verbindungen C6 - C16 (TVOC):
maximal 3 mg je m3 nach 3 Tagen
maximal 0,3 mg je m3 nach 28 Tagen

- Summe schwer fliichtiger organischer Verbindungen C16 - C26 (TSVOC):
maximal 0,1 mg je m3 nach 28 Tagen

- krebserzeugende Stoffe (K1 und 2 nach Richtlinie 67/548/EWG bzw. Klassen 1A und 1B nach CLP-Verordnung 1272/2008):
maximal 0,01 mg je m3 nach 3 Tagen
maximal 0,001 mg je m3 nach 28 Tagen

« Summe aller VOC ohne NIK:
maximal 0,1 mg je m3 nach 28 Tagen

+ R-Wert: maximal 1 nach 28 Tagen

- Formaldehyd: maximal 0,03 ppm

- Ammoniak (*): maximal 0,1 mg je m3 nach 28 Tagen

(*) Eine Messung fir Ammoniak ist nur fiir Holz erforderlich, dass mit Ammoniak behandelt wurde. Der fiir Ammoniak geforderte Endwert
entspricht der Geruchsschwelle.

Die Priifung kann am 7. Tag nach Beladung abgebrochen werden, wenn die geforderten Endwerte des 28. Tages erreicht werden und im
Vergleich zur Messung am 3. Tag kein Konzentrationsanstieg einer der nachgewiesenen Substanzen feststellbar ist.

Nachweisméglichkeiten:

- Umweltzeichen oder Giitesiegel, deren Vergaberichtlinien diesen Anforderungen entsprechend (z. B.: Blauer Engel DE UZ 176, natureplus
Qualitdtszeichen RL0209, Osterr. UZ 56)

- Emissions-Priifbericht gemdf Teil II der Grundsdtze des DIBt zur gesundheitlichen Bewertung von Bauprodukten in Innenrdumen, basierend
auf der Norm DIN EN ISO 16000-9, der die Einhaltung dieser Anforderung bestdtigt

Grenzwert fiir Formaldehydemissionen aus Holzwerkstoffplatten

Werden fiir die Herstellung der Bodenbeldge Holzwerkstoffe eingesetzt, diirfen sie im Rohzustand, d.h. vor einer Bearbeitung oder
Beschichtung, eine Ausgleichskonzentration fiir Formaldehyd von 0,1 ppm im Priifraum nicht tiberschreiten.
Hinweis: entspricht der gesetzlichen Anforderung E1

Nachweisméglichkeiten:

- Umweltzeichen oder Giitesiegel, deren Vergaberichtlinien diesen Anforderungen entsprechend (z. B.:Blauer Engel DE-UZ 76, Blauer Engel

DE-UZ 176, natureplus Qualitéitszeichen RL0209, Osterr. Umweltzeichen)
- Prifgutachten gemdf3 dem Priifverfahren fiir Holzwerkstoffe (Nachweis E1)

Einhaltung der 31. BIMSchV, der TA-Luft oder anderer europdischer Abgasregelungen fiir werkseitige
Oberflichenbeschichtungen

Fir werkseitig aufgebrachte Beschichtungen sind Nachweise zur Einhaltung der 31. BIMSchV bzw. TA-Luft oder anderer Abgasregelungen
entsprechend der europdischen VOC-Richtlinie in schriftlicher Form vorzulegen.


http://www.wecobis.de/service/lexikon/umweltzeichen-lex.html
http://www.wecobis.de/externelinks/blauer-engel-link/blauer-engel-vergabegrundlagen/ral-uz-176-link.html
http://www.wecobis.de/externelinks/natureplus-link.html
http://www.wecobis.de/externelinks/blauer-engel-link/blauer-engel-vergabegrundlagen/ral-uz-38-link.html
http://www.wecobis.de/externelinks/blauer-engel-link/blauer-engel-vergabegrundlagen/ral-uz-176-link.html
http://www.wecobis.de/externelinks/natureplus-link.html
http://www.wecobis.de/externelinks/natureplus-link/holzboeden-link.html
http://www.wecobis.de/externelinks/a-umweltzeichen-link.html
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Nachweisméglichkeiten:
Die Nachweise zur Einhaltung der 31. BIMSchV bzw. TA-Luft oder anderer europdischen Abgasregelungen fiir werkseitig verarbeitete
Oberfldchenbeschichtungen und Verlegewerkstoffe sind in schriftlicher Form vom Hersteller oder Verarbeiter vorzulegen.

Ausschluss besonders besorgniserregender Stoffe (SVHC) im Beschichtungssystem

Stoffe, die unter der Chemikalienverordnung REACH (EG/1907/2006) als besonders besorgniserregend identifiziert und in die gemaR
REACH Artikel 59 Absatz 1 erstellte Liste (sogenannte ,,Kandidatenliste“) aufgenommen wurden, dirfen im Beschichtungssystem nicht
enthalten sein. Die Anforderung gilt fur alle konstitutionellen Bestandteile (d.h. Stoffe, die im Endprodukt verbleiben und in diesem eine
Funktion erfiillen). Es gilt die jeweils aktuelle Fassung der Kandidatenliste.

Von den Regelungen ausgenommen sind

- prozessbedingte, technisch unvermeidbare Verunreinigungen die unterhalb der Einstufungsgrenzen fiir Gemische liegen.
- Monomere oder Additive, die bei der Kunststoffherstellung zu Polymeren reagieren oder chemisch fest (kovalent) in den Kunststoff
eingebunden werden, wenn ihre Restkonzentrationen unterhalb der Einstufungsgrenze fiir Gemische liegen.

Nachweisméglichkeiten:

- Herstellererkldrung, dass keine entsprechenden Stoffe enthalten sind

- Leistungserkldrung (mit aussagekrdftiger Information zu SVHC, kein harmonisiertes Format, erfordert ggf. Nachfrage )

- Umweltzeichen oder Giitesiegel, deren Vergaberichtlinien diesen Anforderungen entsprechen (z. B. Blauer Engel DE-UZ 176, natureplus
Qualitéitszeichen RL0209, Osterr. UZ 56)

- EPD (wenn dort keine SVHC deklariert sind)

- PDB, TM (nur sofern die entsprechenden Informationen enthalten sind)

Ausschluss krebserzeugender, erbgutverdndernder, fortpflanzungsgeféhrdender (CMR-)Stoffe im Beschichtungssystem

Im Beschichtungssystem dirfen keine Stoffe mit folgenden Eigenschaften als konstitutionelle Bestandteile (d.h. Stoffe, die im Endprodukt
verbleiben und in diesem eine Funktion erfiillen) enthalten sein:

- Stoffe, die gemiR den Kriterien der EG-VO 1272/2008 eingestuft sind als
karzinogen (krebserzeugend) der Kategorie Karc. 1A oder Karc. 1B, keimzellmutagen (erbgutverindernd) der Kategorie Muta. 1A oder
Muta. 1B, reproduktionstoxisch (fortpflanzungsgefihrdend) der Kategorie Repr. 1A oder Repr. 1B
Diesen Gefahrenkategorien entsprechen folgende H- bzw. R-Satze: H340, R46: Kann genetische Defekte verursachen.
H350, R45: Kann Krebs erzeugen.
H360F, R60: Kann die Fruchtbarkeit beeintrachtigen.
H360D, R61: Kann das Kind im Mutterleib schddigen.
H360FD, R60/61: Kann die Fruchtbarkeit beeintrachtigen. Kann das Kind im Mutterleib schadigen.
H360Fd, R60/63: Kann die Fruchtbarkeit beeintrachtigen. Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schadigen.
H360Df, R61/62: Kann das Kind im Mutterleib schadigen. Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeintrachtigen.

Von den Regelungen ausgenommen sind:

- prozessbedingte, technisch unvermeidbare Verunreinigungen die unterhalb der Einstufungsgrenzen fiir Gemische liegen.
- Monomere oder Additive, die bei der Kunststoffherstellung zu Polymeren reagieren oder chemisch fest (kovalent) in den Kunststoff
eingebunden werden, wenn ihre Restkonzentrationen unterhalb der Einstufungsgrenze fiir Gemische liegen.

Nachweisméglichkeiten:

- Herstellererkldrung, dass keine entsprechenden Stoffe enthalten sind

- Umweltzeichen oder Giitesiegel, deren Vergaberichtlinien diesen Anforderungen entsprechen (z. B. Blauer Engel DE-UZ 176, natureplus
Qualitdtszeichen RL0209, Osterr. UZ 56)

- EPD, PDB, TM (nur sofern die entsprechenden Informationen enthalten sind)



http://www.wecobis.de/service/lexikon/svhc.html
http://www.wecobis.de/service/lexikon/reach-link.html
http://www.wecobis.de/service/lexikon/leistungserklaerung-lex.html
http://www.wecobis.de/service/lexikon/umweltzeichen-lex.html
http://www.wecobis.de/externelinks/blauer-engel-link/blauer-engel-vergabegrundlagen/ral-uz-176-link.html
http://www.wecobis.de/externelinks/natureplus-link.html
http://www.wecobis.de/externelinks/natureplus-link.html
http://www.wecobis.de/externelinks/natureplus-link/holzboeden-link.html
http://www.wecobis.de/service/lexikon/umweltproduktdeklaration-lex.html
http://www.wecobis.de/service/lexikon/svhc.html
http://www.wecobis.de/service/lexikon/cmr.html
http://www.wecobis.de/externelinks/reach/reach-clp-helpdesk-link/helpdesk-clp-verordnung-link.html
http://www.wecobis.de/service/lexikon/umweltzeichen-lex.html
http://www.wecobis.de/externelinks/blauer-engel-link/blauer-engel-vergabegrundlagen/ral-uz-176-link.html
http://www.wecobis.de/externelinks/natureplus-link.html
http://www.wecobis.de/externelinks/natureplus-link.html
http://www.wecobis.de/externelinks/natureplus-link/holzboeden-link.html
http://www.wecobis.de/service/lexikon/umweltproduktdeklaration-lex.html
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Quellen

Die in WECOBIS abgebildeten materialokologischen Anforderungen und Textbausteine basieren auf Kriteriensteckbriefen
des Bewertungssystems Nachhaltiges Bauen (BNB) des Bundesministeriums des Innern, fiir Bau und Heimat (BMI) / Modul Biiro und

Verwaltungsbauten - Neubau:

- Kriteriensteckbrief 1.1.6 "Risiken fiir die lokale Umwelt", verwendete Version / Stand 28.09.2017:
BNB_BN_1.1.6 Version V 2015 (Textteil

Anlage 1 / Ubersichtstabelle aller Qualititsanforderungen gemaR QN 1 bis 5 (sortiert nach Bauproduktgruppen)
Anlage 2 / Ergdnzung zu Anlage 1: Einzelstoffe mit besonders besorgniserregenden Eigenschaften (nur zur Information)

- Kriteriensteckbrief 5.2.2 "Qualititssicherung der Bauausfiihrung", verwendete Version / Stand Stand 24.11.2019: Version V 2015 (Textteil)

fiir Bodenbelidge aus Holz / Holzwerkstoffen anzeigen...

RAL Vergabegrundlage fir Umweltzeichen: Blauer Engel DE-UZ 176 Emissionsarme Bodenbeldge, Paneele und Tiiren aus Holz und
Holzwerkstoffen fiir Innenrdaume. Ausgabe Januar 2013 (Zugriff am 19.03.2015)
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http://www.wecobis.de/externelinks/bnb-info-link.html
http://www.wecobis.de/externelinks/bnb-info-link/bnb-116-v-2015-link.html
http://www.wecobis.de/externelinks/bnb-info-link/anl1-bnb-116-v-2015-link.html
http://www.wecobis.de/externelinks/bnb-info-link/anl2-bnb-116-v-2015-link.html
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